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杭州包尔得新材料科技有限公司.

杭州下沙经济技术开发区M18-5-1地块

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : BD-6xx硅胶.

SGS工作编号 :. SP17-007251 - SH .

样品接收日期 :. 2017年03月13日.

测试周期 :. 2017年03月13日 - 2017年03月17日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Marry Ma马广媛.

批准签署人.
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA17-042752.001 透明软固体.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

元素.

测试方法 :. 参照US EPA 方法3052:1996测定, 采用ICP-OES进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

硒 (Se). mg/kg. 10 ND

铅(Pb). mg/kg. 2 ND

锑(Sb). mg/kg. 10 ND

铬(Cr). mg/kg. 2 ND

砷 (As). mg/kg. 10 ND

钡 (Ba). mg/kg. 10 ND

汞 (Hg). mg/kg. 2 ND

镉(Cd). mg/kg. 2 ND
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附件 
 

元素测试流程图 

 
1) 分析人员: 金叶/  宋珂静 

2) 项目负责人: 徐亮/施青 
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样品照片:.

SHAEC1704275201

SHA17-042752.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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